ПРИЛОЖЕНИЕ V
Докладване на стойностите на ефективността на рециклирането по отношение на никел-кадмиевите батерии и акумулатори 
	1.
	За входящите никел-кадмиеви батерии и акумулатори в даден процес на рециклиране следва да се докладва следната информация:
	Ефективност на рециклирането на процес за рециклиране на батерии (никел-кадмиеви батерии) 

	Календарна година
	 
	 

	Инсталация (1) 

	Наименование
	 

	Улица
	 

	Град
	 

	Държава
	 

	Лице за контакт
	 

	Електронна поща
	 

	Тел.
	 

	Описание на цялостния процес за рециклиране на батерии (2):



	Входящи количества в цялостния процес за рециклиране на батерии (3):

	Описание на отпадъчните батерии и акумулатори
	Код по Европейския каталог на отпадъците (EWC)
(незадължително попълване)
	Маса (4) 
	Общ химичен състав на входящите количества
	minput 

	
	
	т/год.
	Химичен елемент или съединение
	масови %
	[т/год.]

	 
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	Химични елементи или съединения, които не представляват част от входящите фракции 

	 
	 
	 
	

	 
	Примеси (8) 
	 
	 

	
	Външни кутии или калъфи на пакети батерии
	 
	

	
	Вода (H2O)
	 
	

	
	Други
	 
	

	
	Химични елементи или съединения, които са част от входящите фракции 

	
	Кадмий (Cd)
	 
	 

	
	Никел (Ni)
	 
	 

	
	Желязо (Fe)
	 
	 

	
	Пластмаси
	 
	 

	
	Електролит
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	minput, общо  (5) 
	 
	 

	
	 
	
	 

	
	moutput, Cd  (5) 
	
	 

	
	moutput, общо  (5) 
	
	 

	
	 

	Ефективност на рециклирането (RE) (6):
	moutput/minput 
	 
	масови %

	Степен на рециклиране на Cd (RCd) (7):
	mCd output/mCd input 
	 
	масови %






	2.
	За отделните стъпки в процеса на рециклиране на никел-кадмиеви батерии и акумулатори следва да се докладва следната информация:
	Стъпка в процеса 
	1 

	Календарна година
	 
	 

	Инсталация (9) 

	Наименование
	 

	Улица
	 

	Град
	 

	Държава
	 

	Лице за контакт
	 

	Електронна поща
	 

	Тел.
	 

	Описание на отделната стъпка:



	Входящи материали (отпадъчни батерии или фракции от отпадъчни батерии) (10) 

	Описание на входящите материали
	Код по Европейския каталог на отпадъците (EWC)
(незадължително попълване)
	Маса
	 

	
	
	т/год.
	

	 
	 
	 
	

	Изходящи материали

	1.   Междинни фракции  (11) 

	Описание на фракцията
	Код по Европейския каталог на отпадъците (EWC)
(незадължително попълване)
	Маса (12) 
	Допълнително третиране
	Получател (13) 
	Следваща стъпка в процеса

	
	
	т/год.
	
	Наименование
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	1_1

	 
	 
	 
	 
	 
	1_2

	 
	 
	 
	 
	 
	1_3

	 
	 
	 
	 
	 
	1_4

	 
	 
	 
	 
	 
	1_5

	 
	 
	 
	 
	 
	1_6

	 
	 
	 
	 
	 
	1_7

	 
	 
	 
	 
	 
	1_8

	 
	 
	 
	 
	 
	1_9

	 
	 
	 
	 
	 
	1_10

	2.   Окончателни изходящи фракции, отчитани като рециклирани  (14) 

	Химичен елемент или съединение (15) 
	Фракция (която не е отпадък), съдържаща елемента или съединението
	Концентрация на елемента или съединението във фракцията
	Маса на елемента или съединението, произхождаща от входящите батерии
	Съдба на фракцията

	
	
	масови %
	т/год.
	

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	moutput, Cd 
	 
	 

	
	moutput, общо 
	 
	






(1)  Инсталация за преработка на отпадъчните батерии и акумулатори след тяхното събиране и евентуално сортиране.
(2)  Описание на цялостния процес за рециклиране на батерии, независимо дали той се изпълнява от една или няколко инсталации (включително описание на отделните стъпки на рециклиране и техните съответни изходящи фракции).
(3)  Описание на отпадъчните батерии и акумулатори, във вида както постъпват след тяхното събиране, евентуално сортиране и подготовка за рециклиране.
(4)  Маса, отчитаща и водното съдържание (wet mass) на отпадъчните батерии и акумулатори във вида, в който те постъпват след тяхното събиране и евентуално сортиране (при изчисляване на ефективността на рециклирането следва да се приспаднат масите на отделените примеси и на външните кутии или калъфи на пакетите батерии, както и водното съдържание, посочени в графата „общ химичен състав“).
(5)  Данни, прехвърлени от приложение V, точка 2.
(6)  Изчислена по формулата за RE, въз основа на съответните данни, докладвани съгласно приложение V, точка 2.
(7)  Изчислена по формулата за RCd, въз основа на съответните данни, докладвани съгласно приложение V, точка 2.
(8)  Примерите за възможни примеси включват: пластмаси, парчета ебонит, стоманени детайли, нишки от електронни отпадъци, стопен алуминий.
(9)  Инсталация, изпълняваща отделна стъпка от процеса.
(10)  За стъпка 1, входящите материали са същите като входящите материали за цялостния процес на рециклиране на батерии.
За следващите стъпки входящите материали са междинните фракции от съответните предходни стъпки в процеса.
(11)  Междинните фракции са фракциите, предназначени за съответните следващи стъпки на процеса на рециклиране.
(12)  Произхождаща от входящите батерии (сухо тегло).
(13)  Инсталация, на която се предава междинната фракция, или — ако следващата стъпка в процеса се изпълнява в същото предприятие — същото като посоченото в (1).
(14)  Окончателни изходящи фракции, отчитани като рециклирани — това означава, че те са престанали да бъдат отпадък и ще бъдат използвани за своята първоначална цел или за други цели без допълнително третиране; вж. също примерите в приложение I, точка 5.
(15)  Химични елементи или съединения, ако те са представлявали компоненти на входящите батерии (отпадъчните батерии). Вж. примерите в приложение I, точка 5. За кадмия (Cd) в шлаката вж. разпоредбата в приложение III, точка 2. Химичният елемент кадмий следва да се въвежда с означението „Cd“.
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